
 

 
   © Editeur Responsable : GBB - BBG (V.2021) 

 

Tdm 
Table des matières 

 

Généralités - G 
N° Titre Norme Version 

de la 
norme 

Version 
de la 
fiche 

G - 1 Symboles, pictogrammes, références  2021 V.2021 

G - 2 Sécurité CLP,EC 1272/2020-11-14 

 
2020 V.2021 

G - 3 Arrondissage des nombres   V.2021 

G - 4 Précision des mesures   V.2021 

G - 5 Notions de statistique NBN ISO 5725 1994-1998 V.2021 

G - 6 Résistance moyenne, caractéristique et écart-type NBN EN 
206:2013+A2:2021 

2021 V.2021 

G - 7 Contrôle et certification   V.2021 

G - 8 Accréditation et normalisation   V.2021 

G - 9 Métrologie   V.2021 

 
 

Essais sur béton frais - F 
N° Titre Norme Version 

de la 
norme 

Version 
de la 
fiche 

F - 1 Prélèvement NBN EN 12350-1 2019 V.2021 

F - 2 Consistance - Affaissement (Slump) NBN EN 12350-2 2019 V.2021 

F - 3 Consistance - Etalement à la table à chocs (Flow) NBN EN 12350-5 2019 V.2021 

F - 4 Consistance - Consistomètre VéBé NBN EN 12350-3 2019 V.2021 

F - 5 Consistance - Indice de serrage NBN EN 12350-4 2019 V.2021 

F - 6 Teneur en air NBN EN 12350-7 2019 V.2021 

F - 7 Masse volumique humide NBN EN 12350-6 2019 V.2021 

F - 8 Teneur en eau totale TRA 550 (éd. 4.0) 2018 V.2021 

F - 9 Rendement et teneur réelle en ciment TRA 550 (éd. 4.0) 2018 V.2021 

F - 10 SCC – Etalement Slump flow et t500 NBN EN 12350-8 2019 V.2021 

F - 11 SCC – Ecoulement entonnoir V funnel NBN EN 12350-9 2010 V.2021 

F - 12 SCC – Boîte en L NBN EN 12350-10 2010 V.2021 

F - 13 SCC – Stabilité au tamis NBN EN 12350-11 2010 V.2021 

F - 14 SCC – Ecoulement à l’anneau J-ring NBN EN 12350-12 2010 V.2021 

F - 15 Béton de fibres métalliques - Teneur en fibres NBN EN 14721+ A1 2007 V.2021 
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Essais sur béton durci et Produits en béton - D 
N° Titre Norme  Version de 

la norme 
Version 

de la 
fiche 

D - 1 Exigences relatives aux éprouvettes cubiques et 
moules 

NBN EN 12390-1  2021 V.2021 

D - 2 Confection des éprouvettes NBN EN 12390-2  2019 V.2021 

D - 3 Conservation et transport des éprouvettes NBN EN 12390-2  2019 V.2021 

D - 4 Masse volumique  NBN EN 12390-7  2020 V.2021 

D - 5 Résistance à la compression sur cubes NBN EN 12390-3  2019 V.2021 

D - 6 Résistance à la traction par fendage NBN EN 12390-6  2019 V.2021 

D - 7 Résistance à la flexion NBN EN 12390-5  2009 V.2021 

D - 8 Absorption d'eau par immersion NBN B 15-215  2018 V.2021 

D - 9 Absorption d'eau par immersion d’un produit 
préfabriqué en béton 

NBN EN 13369  2018 V.2021 

D - 10 Variation dimensionnelle d’éléments de 
maçonnerie 

NBN EN 772-14  2002 V.2021 

D - 11 Résistance à la traction par fendage des pavés NBN EN 1338 +AC 2003+2006 V.2021 

D - 12 Résistance à la compression des blocs NBN EN 772-1+A1 
NBN EN 772-16 

2015 
2011 

V.2021 

D - 13 Résistance à l’écrasement d’un tuyau en BNA NBN EN 1916+AC 2002+2008 V.2021 

 

Essais sur granulats - GrF 
N° Titre Norme  Version 

de la 
norme 

Version 
de la 
fiche 

GrF - 1 Courbe granulométrique NBN EN 933-1  2012 V.2021 

GrF - 2 Teneur en eau par séchage NBN EN 1097-5  2008 V.2021 

GrF - 3 Masse volumique et absorption d'eau des 
gravillons 

NBN EN 1097-6  2013 V.2021 

GrF3- 4 Fiches illustrées pour GRF - 3 et GRF - 4 NBN EN 1097-6  2013 V.2021 

GrF - 4 Masse volumique et absorption d'eau des sables NBN EN 1097-6  2013 V.2021 

 

Eau de gâchage et de recyclage pour béton - E 
N° Titre Norme (langue) Version 

de la 
norme 

Version 
de la 
fiche 

E - 1 Eau de gâchage et eau de recyclage NBN EN 1008  2002 V.2021 

 


